Physico-chimie et minéralogie des argiles de Bana (Ouest, Cameroun)
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Dans le but de contribuer a la valorisation des géoressources, notamment les matériaux
argileux du Cameroun, nous avons dans ce travail procédé a la caractérisation minéralogique
et physico-chimique des argiles récoltées dans la région de Bana. Pour cela diverses méthodes
et moyens d’identification ont été utilisés, notamment la diffraction des rayons X (DRX),
I’analyse chimique, la spectroscopie infrarouge, la microscopie électronique a balayage,
I’analyse thermique, 1’analyse granulométrique, la détermination des capacités d’échange
cationique et la détermination de la surface spécifique.

Les résultats de cette étude ont montré que les argiles de Bana sont formées principalement
de smectite, kaolinite et talc comme minéraux argileux. Les minéraux non argileux associés
sont I’anatase, le quartz, le feldspath, la goethite et I’hématite. Les observations au
microscope électronique a balayage sont conformes avec la nature smectique de ces matériaux
(Figure 1). Les capacités d’échange cationique (comprises entre 40 et 57 méq/100g) et les
surfaces spécifiques (comprises entre 50 et 68 m“) sont également dans les moyennes
mesurées pour des argiles smectiques (Morgan et al.,1985; Van Olphen et Fripiat,1979). Le
test de saturation au lithium (test de Green Kelly - Lim et Jackson, 1986) a permis d’établir
que la montmorillonite était le minéral smectique de ces argiles. Le couplage des analyses
chimiques et minéralogiques permet une quantification minéralogique moyenne: 74% de
Montmorillonite; 6% de Kaolinite; 8% de talc.

Les matériaux de Bana sont riche en smectite et peuvent dont étre valorisés dans les
domaines tels que 1’absorption, I’agriculture ou de I’imperméabilisation des sols.

Figure 1. Images au microscope électronique a balayage des argiles de Bana.
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